COMO AVALIAR O
NIVEL DE DESGASTE?

das falhas em maquinas
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Permite diagnosticar previamente mas condicoes de U |_T R A 5 5 O M

estocagem, acabamento ou utilizacao de pecas. Deve

ser realizada rotineiramente.

Baseia-se na reflexio de ondas acusticas ao

incidir sobre falhas e descontinuidades. Bastante

“ ]_ iQ U | D O usado para detecgio de corrosao.
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Consiste na aplicacio de um fluido de baixa tensao 1
superficial, que penetra nos defeitos superficiais, A N A L [ S E
como trincas e marcas de abrasao. V | B j:.} AT O R [A

Todas maguinas rotativas emitem vibragoes em

frequéncias constantes. Desgaste, desalinhamento, folgas,

V | D E O S C O p | A e outras anomalias provocam mudanca nos picos

vibracionais caracteristicos.
Realizada por cimera de video, quando nio é
possivel ter acesso visual direto. Registra as

condicoes da peca por fotos e videos. PAR T] CULAS
MAGNETICAS
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1 : peca é submetida & um campo magnético e, caso haja
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Uma das principais analises para verificacio de Muito usado para detectar trin

desgaste. Analizsa fisica e quimicamente amostras de

dleo, identificando quantidade, tamanho e

composicio de particulas estranhas.
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